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Objednavatel:

Adresa:

Vzo.ek:

ZadAni:

Datum pliieti vzorku:

Vypracoval:

Misto a datum vydeni:

PMGOELAST spol. s r.o.
lC: 629Y610

Na Cikence 2
153 02 Praha 5 - Radotin

PryZovi kompozit na b'zi druhotnj/ch surovin:
GR 9OO FS

Hodnoceni technickich parametrf] viz. str. 2

16.2. 2009

Miroslava Spendlikove

Zl in,25.2.  2OOg

Doc.lng. Vladimir Klepal, CSc
vedouci zkuiebni labotatole

Upozornlni:Visledky uveclend v tomto 2kuaebnim prctokolu se tikait ien vzo*i nAmi zkouSenich'
B.^"e;netto sothtasu tnsu stovani a ceftifrkaci, a.s se nesml prctokol rcprcdukovat iinak nei celi !
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Popis a identifikace vzorku:

Zkugebnivzorek - pryiovy kompozit na bazi druhotnych surovin GR 900 FS - byl
pfevzat ke zkouaeni a zaevidov6n pod 6islem l2l1Pl19lA

Zad nii
Vyhodnoceni fyzikdln,S mechanickich vlastnosti pryZov6ho kompozitu na bdzi druhotnych
surovin pro aplikace v pr0myslu a stavebnictvi.

PiiDrava zkusebnich tdles:

ZkuSebni tdlesa byla z hotov6ho vlirobku pfipravena na potiebnou tlousfku 2 a 12,5 mm
Stipanim, nasledne WSekav6na.

Pouzit6 metody zkouaeni:
1. Stanoveni objemov6 hmotnosti podle CSN EN ISO 845

2. Stanoven i tvrdosti pry:e Shore A podle CSN ISO 76'19

3. odrazov6 oruznost podle eSN 62 1480

4. Stanoveni tahovich vlastnosti pryZe podle CSN ISO 37

5. Stanoveni strukturni pevnostiGraves podle CSN 62 1459

6. Modul pruZnosti v tlaku ASTM D 575

7. Nap6tiv t laku pii 10 a 20 0/o deformaciASTM D 575

8. Tlakove deformadni charaKeristika ASTM D 575

9. Stanoveni nasakavosti ve vod6 eSN EN ISO 62

l|pozom'ni:Vtstedky uveden6 v tomto zkueebnim prctokolu se ttkaii ien vzo*i nemi zkouienich.
Bez pisemneho souhlasu lnstitutu prc testov'ni a cettifrkaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak net celi !
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Pouiit6 zkusebni zaiizeni :
ad '1. Posuvka digitelni MITUTOYO '150 mm, piedv6:ky pfesn6 Gibertini

ad2. TvrdomEr Shore A

ad 3. Piistroj na stanoveni odrazove pruznosti Schob

ad 4.- Posuvka digit6lni MITUTOYO 150 mm, tlouatkomer MITUTOYO,
6. univezilni trhaci stroj INSTRON 4301
ad 7.-8 Posuvka digitelni MITUTOYO 150 mm, tlou5t'kom6r MITUTOYO,

univezalni trhaci stroj INSTRON 6025
ad 9. Posuvka MITIJTOYO 150 mm, piesn6 pfedvezky GILBERTINI, susirna horko\zduina KCW

100, expozieni n6doby na destilovanou vodu

Podminky kondicionovani :
ad 1.-9 Doba 24 h, teplota 23 "C, relativni vlhkost 50 o/o

Podminky zkou6ky:

Zkusebniteplota 23" C, relativni vlhkost 50%, zkusebnitElesa (100 x 100 x 12,5) mm

Zkusebniteplota 23" C, relativni vlhkost 50%, piit lak 10 N, doba 3 s

ZkuaebniteDlota 23' C, relativni vlhkost 50olo

Rychlost trhSni 50 mm/min, taZnost m6Fena extenzometrem, typ zkuSebniho tdlesa d. 1,
pracovni aast 25 mm, iiika 6 mm, zkusebnitelesa Stipina na tlouitku 2 mm

Rychlost trhdni 50 mm/min, GMVES bez 26fezu, zkusebnit6lesa Stipina na tloustku 2
mm

Rychlost stla6ovAni 1 mm/min, zkusebniteleso Z 29 mm, vilka 12,5 mm

Rychlost stla6ov6ni 1 mm/min, zkusebnitdleso O 29 mm, vyska 12,5 mm,
deformace 10 a 20 %

Rychlost stladovAni 10 mm/min, zkusebnit6leso o 29 mm, vySka '12,5 mm,
deformace pfi I a: 8 mm
zkusebnitelesa ('100 x 100 x '12,5) mm zkusebni tdlesa v expoziani n6dob6 a zatizena
proti vztlaku; doba expozice 24 h, teplota 23" C.

Visledky zkouiek:
Vysledky zkousekjsou uvedeny v nesledujici tabulce na strand 4.

Upozom'ni:Visledky uveden' v tomto zkutebnin prctokolu se tikailien wo*n nemi zkouaenich.
Bez Disemn6h6 souhlasu Instlutu Dro testov'ni a ceftifikaci, a.s. se nesmi pmtokol rcpmdukoval jinak nei celi !

ad 1.
ad2.
eoJ

ad 4-

ad 5.

ad 6.
ad 7.

ad 8.

ad 9.
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Tabulka : Pry:ovti kompozit na bazi druhotnich
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surovin GR 900 FS, ev. E. 12l1Pl09lA

MEiena veli6ina Jednotka vY-s,led.*
merent .l

[aa; o
nejistotd
m6ieni 2)

Objemovd hmotnost Kg.m - 932 907 946
Tvrdost Shofe A "Sh A 631 4\ 6'1

Odrazove pru2nost Schob o/o 37 ") 5d

Pevnost v tahu t\rPa 1,151 0,341 0,92 1,26
Tainost % 481 31 -) 35 66
Strukturni pevnost Graves (bez zeiezu) N/mm ' t )  ? 1\ 11 2 14,5

Modul pruZnosti v t laku tV Pa 4,67 0,04 4,56 4,81

Napeti v t laku 10 Vo

20%

MPa 0,47 0,01 0,44 0,50

0,9'1 0,01 0,88
Tlak.deformaani charaKeristika l mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

7mm

8mm

MPa

0,48 0,01 0,45 0,52

0,89 0,03 0,80 0,95

1,40 0,05 1,20

2,04 0,08 1,74 2,17

2,97 0,10 2,61 3,16

4,51 0,09 4,18 4,7 4

0,07 7,26

13,7 0,5 13,0 15,4
Nasakavost o/o 3,0 0,1 2,8 3,4

Legenda k labulkam
') Visledek melenije vyjedlen jako aritneticKi/ primer
') Nejistota m€fenlje vyjiidienajako vibdrove smdrodaha odchytka aritmetick6ho prim6ru
") Vltsledek meFenije vyj6dfen jako median
-) Nejistota mefenije vyjddien6 jako rozp€ti R= xnax - xmh

Zkouiela; Mifoslava Spendlikov6 17. 2. a225. 2. 2OO9

z.-
l;s v;;Ei;"d;

vedouci fyziketni zkuiebny

_ Up9zom6!1i:Vislg.dky uveden6 v tonto zkysebni!!1 protokotu se ti*aji jen vzo*i ndni zkous$lch.
Bez pisenneho souhtasu tnstitutu pro testov'nt a ceninxaa, a s. seier,f:,t prol;FdT;f,roou*&il lina*idafi


